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Padrão Mínima Máxima 
MSG (mm) (mm) (mm) Kg/m²

32 0,30 0,23 0,37 2,40
30 0,35 0,28 0,42 2,80
28 0,43 0,36 0,50 3,44
26 0,50 0,43 0,57 4,00
24 0,65 0,55 0,75 5,20
22 0,80 0,70 0,90 6,40
20 0,95 0,83 1,07 7,60
19 1,11 0,96 1,26 8,88
18 1,25 1,10 1,40 10,00
16 1,55 1,38 1,72 12,40
14 1,95 1,73 2,17 15,60
13 2,30 2,08 2,52 18,40
12 2,70 2,43 2,97 21,60

Espessura
CHAPAS ZINCADAS NBR 7013

* Galvanizada

PesoBitola


